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N -1 ~

Muestra

SpPa?kosa con matriz sericiticacementada por 6xido de hierro. Algu-
nos granos de la trama estan soldados, formando mosaico, lLa serici-
ta es producto de alteracidén de los feldespatos. Es bastante abun--
dante 5%, la biotita, alterada a clorita en su mayoria.

Cuarzo ~ TOb

Feldespatos calcosddicos - 6%

Chert - 5%
Los terrigenos son de tamafio arena media -gruesa, bien csiibrados,-

pero mal redondeados, con indices de 0'5.

W -2 -

Subarkosa, con matriz sericitrica, cementada por 6xido de hierro, -
La sericita se ha originado por alteracidn de feldespatos. Hay mi-=-
cas de tipo moscovita y biotita alterada a clorita.
Los terrigenos son de tamafio arena media-gruesa mal calibrados, con
indices de redondeamiento de 0'5 para el 95% de los granos y de 0'7
para el resto.

Cuarzo ~ 68%

Feldespatos calcosddicos - 4%

Chert - 3%

Muestra IN - 3 =

Caliza recristalizada, silicificada, con una proporcidén de silice -
del 2%, El tamafio de grano, oscila entre 0!'5 y 0'8 micras, aunque -

en alguna zona, llegue a ser superior a 10 micras, Se observa la --
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presencia de algunos posibles fantasmas de restos organicos,

W -4 -

Muestra

Es una Limolita, con matriz arcillosa, impregnada de 6xido de hierro;
se observan micas: biotita y moscovita en proporcidn del 4%.

Cuarzo - 70%

Feldespatos calcosddicos 1%

El tamafio de los terrigenos es limo fino, con calibrado bueno,

W -5 -

Muestra

Fangolita, con abundante clorita. ks un sedimento medianamente cali--
brado, de tamafio limo grueso con algunos granos 10% de arena muy fina;
con redondeamiento medio 0'5,

Hay abundantes Jxidos de hierro que forman concreciones o cementan --
los granos de cuarzo,

Cuarzo - 55%

IV -6 -

Muestra

Es una Limolita con matriz arcillosa, con algunas micas: sericita, --

moscovita y biotita,
Cuarzo - 80% de tamafio de las clases limo fino-medio.

La proporcidén de Sxido de hierro es de 6%

W =-17-

Limolita similar a LV-6, con matriz arcillosa y biotita alterada a --
clorita. Hay dxidesde hierro dispersos,

Cuarzo 80% - limo fino,
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IV - 8 ~

Muestra

Fangolita, con cemento carbonatado, micas y dxido de hierro.
Cuarzo de tamafio limo grueso, mal redondeado -35%

Micas -5%

W - 9-_

Muestra

Es una cuarzarenita cementada por 8xido de hierro, La proporcidn de
] : (3 . ' d . -
matriz, que es de tipo sericita es minima, ya que los granos de =~--
cuarzo estan formando un mosaico. Se trata de un sedimento mal cali
brado con tamafios de grano que va de arena fina a arena gruesa, y -
medianamente redondeado, con indices de 0O'5 para la mayoria de los-

granos,
Cuarzo - 90%

Feldespatos calcosddicos - 3%

v - 10 -

Muestra

Micrita recristalizada, silicificada, con dxido de hierro dispersos

-2%. La proporcidn de silice es de 1%,

WV - 11 =

Subarkosa con matriz arcilloso-sericitica, y cemento de &xido de =~
hierro.

La sericita resulta de la alteracidn de feldespatos; la alteracidn-
de la biotita, bastante frecuente, ha dado lugar a la formacidn de-
clorita,.

El grano esta mal calibrado, oscilando su tamafio entre arena fina y

arena gruesa, con indices de redondeamiento de 0'3,
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W - 13 -

Muestra

Micrita recristalizada. El 40% del grano es menor de 0'5 micras, y

el resto oscila entre 6y 10,

I =15 -

Muestra

Micrita cop nucleos de recristalizacidn. Se observa un incipiente~

proceso ae silicificacidn, Hay pajillas de micas de tipo sericita,

IV - 18 -

Muestra

Micrita recristalizada, con 1% de limo muy fino y micas dispersa, -
La recristalizacidn es todavia muy incipiente, siendo solamente el

7% del grano de carbonato, de tamafio mayor que 5 micras,

W ~ 19 -

Argilolita carbonatada con limo y dxido de hierro. El1 carbonato es
ta en forma de cemento, en proporcidn aproximada de 45%.

Cuarzo de tamafio limo muy fino 20%.
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Muestra AD=LV-27

Es una roca silicea, aparentemente se trata de un Chert con-
mineral de hierro. Por no tener informes ningunos, ni datos, ni co
lumna en los que figure esta muestra, no se pueden dar precisiones

sobre ella.,

Muestra AD-LV-28

Es una roca brechoide, con un cemento carbonatado-siliceo, -
que une los elementos, o los cantos de la brecha, que son redondea
dos, y formados en su mayorfa por fragmentos de fdsiles., Hay tam -
bién algunos granos -2% de cuarzo detritico, de tamafio arena media.
Los cantos son de tamafio arena muy gruesa - grava.

Cantos (fragmentos de rocas carbonatadas y fdsiles) - 35%

Cemento - 59%

Pirita - 2%

‘Micas - 4%

Muestra AD-LV.29

Cuarzarenita con matriz arcillosa., Es una roca muy simple, -
compuesta casi exclusivamente por cuarzo y arcilla, bien calibrada,
con tamafios de grano que oscilan entre arena muy fina y arena fina,
sin llegar a limo. Con 6xidos de hierro y micas:

Biotita y clorita

Textura microrritmica.

Cuarzo - 55%

Micas - 3%

Matriz arcillosa - 48%



e

Muestra AD-LV-30

Es una cuarzarenita con matriz arcillosa, con textura micro-
rritmica, alternando bandas de fangolita, con bandas mas gruesas -
de cuarzarenita arcillosa. Hay mineral de hierro: Pirita, y micas.

Cuarzo (Arena muy fina) - 50%

Cuarzo (Limo) - 25%

Pirita - 2%

Mica - 3%

Glauconita - 1%

Matriz arcillosa - 19%

Muestra AD-LV-31

Caliza recristalizada con micas y pirita, y materia orgdnica
bastante abundante; son calizas de tipo sapropélico, en las que la
materia orgédnica se acumula en zonas irregulares o paralelas a la
sedimentacidn,

Carbonatos - 77%

Materia orgdnica - 20%

Micas - 3%

Muestra AD-LV-32

Argilita, limosa, con pajillas de mica de tipo sericitico -
que forman una trama en la que se encajan las partfculas de cuar-
zo detritico. Hay minerales de hierro dispersos, bastante abundan-
tes, y materia orgdnica que forma una matriz, dispuesta en bandas,

Cuarzo - (Limo) - 8%

Materia orgdnica - 10%

Matriz arcillosa - 76%

Mineral de hierro - 6%

Muestra AD-LV~33

Es una caliza recristalizada, con materia orgdnica y pirita.



La materia orgdnica estd con preferencia en bandas.
Caliza recristalizada - 88%
Materia orgdnica - 10%
Pirita - 2%

Muestra AD-LV-34

Fangolita, con mica y minerai de hierro., Bien calibrada, con
partfculas de tamafio limo fino.

Cuarzo - 45%

Matriz arcillosa - 39%

Mica - 6%

Oxidos de hierro - 10%

Los déxidos de hierro estan dispuestos en bandas que deben ser

paralelas a la estratificacidn,

Muestra AD-LV-35

Fangolita con matriz arcillosa, micas y dxidos de hierro que

impregnan la matriz en bandas., Bien calibrada, con cuarzo de tama-
fio limo fino a limo muy fino.

Cuarzo - 55%

Matriz arcillosa - 22%

Micas - 8%

Oxidos de hierro - 15%

Las micas estan dispuestas posiblemente paralelamente a la -

estratificacidn,

Muestra AD-LV-36

Caliza recristalizada, con cuarzo detritico de tamafio limeo-a
rena muy fina, y materia orgdnica, probablemente de tipo sapropéli
co, que se dispone en grietas en todo el sedimento y que va acompa

fada de mineral de hierro,
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Caliza recristalizada - 66%
Cuarzo - 3%

Materia orgdnica - 8%
Oxidos de hierro - 5%
Restos orgdnicos - 17%
Pirita - 1%

Muestra AD-LV.37

Es una caliza recristalizada, similar a AD-LV-36, pero con -
mucha menor proporcidén de materia orgdnica, y recristalizacién me-
nos avanzada, parece proceder de biomicrita,

Cuarzo - 4%

Micrita - 26%

Microesparita - 40%

Restos orgdnicos - 25%

Materia orgdnica - 4%

Pirita - 1%

Muestra AD-LV.38

Biomicrita recristalizada, silicificada, con 6xidos de hierro
y materia orgdnica,

Microesparita - 64%

Fésiles - 30%

Oxidos de hierro - 1%

Materia orgdnica - 1%

Silicificacién - 4%

Muestra AD-LV~39

Fangolita con matriz arcillosa, con micas y éxidos de hierro.

Cuarzo - (Limo medio) -~ 65%

Matriz arcillosa - 28%
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Micas - 4%
Oxidos de hierro - 1%
Pirita - 2%

Muestra AD-LV-40

Micrita silicificada, recristalizada a microesparita, con -

6xidos de hierro.
Micrita - 6%
Mieroesparita - 89%
Oxidos de hierro - 2%

Silicificacidn - 3%

Muestra AD-LV-41

Caliza recristalizada, silicificada, con fésiles, procedente
probablemente de Micrita con fdsiles.

Mierita - 12%

Restos fésiles - 5%

Silicificacidn - 4%

Pirita - 2%

Microesparita - 77%

Muestra AD-LV-42

Micrita recristalizada, con fésiles; silicificada.
Micrita - 10%

Microesparita - 68%

Restos fdsiles - 9%

Silicificacién - 3%

Feldespatos - 4%

Pirita - 1%

Oxidos de hierro - 1%
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Muestra AD-LV-43

Micrita pizarrosa, con materia orgdnica abundante, que se en

cuentra concentrada preferentemente en los restos orgdnicos, y con
micas, de disposicidn paralela,

Micrita - 83%

Materia orgdnica - 12%

Micas - 5%

Muestra AD-LV-44

Biomicrita recristalizada, con limo, impregnada de materia -

orgdnica,
Cuarzo - 8%
Micrita - 38%
Fésiles - 25%
Microesparita - 19%

Materia orgdnica - 10%

Muestra AD-LV-45

Argilolita con limo, materia orgdnica y micas.,
Cuarzo - Limo - 15%

Arcilla - 70%

Materia orgdnica - 10%

Micas - 5%

Muestra AD-LV-50

Cuarzarenita con matriz arcillosa, bien calibrada, con granes

cuyo tamafio oscila entre arena fina y arena muy fina, mal redondeg
dos, con Indices de 0'3 y 0'5, Se encuentran pajillas de micas, de
tipo biotita y moscovita.

Cuarzo - 75%

Matriz arcillosa -

Micas - 3%

Oxidos de hierro - 4%
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Muestra AD-LV-51

Es una sublitarenita en cemento silfceo y matriz arcillosa,

Es un sedimento bien calibrado, con granos incluidos dentro de 1la
clase arena fina, mal redondeados, con Indices de 0'3 y 0'5, es im
portante la presencia de fragmentos de rocas carbonatadas entre -
los cuales se han incluido restos de fdsiles: Equinodermos y otros.
También se observan fragmentos de rocas metamérficas (en menor pro
porcidn).

Cuarzo - 50%

Fragmentos de Calizas ~ 50%

Fragmentos de rocas metamérficas - 1%

Matriz arcillosa - 10%

Cemento siliceo - 22%

Micas ~ 3%

Mineral de hierro - 8%

Glauconia - 1%

Muestra AD-LV-52

Cuarzarenita con matriz arcillosa, micas y éxidos de hierro.
Bien calibrada, con granos de tamafio arena media, que forman un -
mosaico, gracias al desarrollo de un cemento silfceo que une los -
granos de cuarzo. El redondeamiento corresponde a Indices 0'3 y 0'5,

Cuarzo - 79%

Feldespatos calcosddicos ~ 3%

Matriz arcillosa - 4%

Cemento silfceo - 3%

Oxidos de hierro - 10%

Micas - 1%

Muestra AD-LV-53

Biomicrita recristalizada, con limo, 6xidos de hierro y piri
ta.

Cuarzo - 4% (Tamafio limo)



3,

Micrita - 25%
Microesparita - 23%
Fésiles - 30%

Oxidos de hierro - 12%
Pirita - 1%

Muestra AD-LV-54

Es una roca pizarrosa, compuesta por arcilla, silice y carbo
nato., El carbonato es poco abundante, y se encuentra en forma de -
cristales sueltos, o integrando los restos fésiles presentes. Toda
la preparacidn estd impregnada por una pdtina de materia orgdnica.
Hay concentraciones de grénulos de pirita, que en algunas ocasio -
nes se situan en el interior de los fdsiles,

Cuarzo (Limo) - 15%

Carbonatos -~ 3%

Fésiles - 15%

Arcilla - 24%

Silice 20% (Cemento)

Materia orgdnica - 8%

Pirita - 15%

Muestra AD-LV-55

Argilolita pizarrosa con limo ymieas, acompafiadas por materia
orgdnica y pirita.

Cuarzo (Limo) - 6%

Arcilla -~ 73%

Micas - 8%

Materia orgdnica - 10%

Pirita - 3%
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Muestra AD-LV-57

Fangolita con micas y dxidos de hierro,
Cuarzo (Lime) - 35%

Arcilla - 58%

Oxidos de hierro - 6%

Micas - 1%

Muestra AD-LV-58

Es una micrita con fésiles recristalizados dolomitizada, con
limo y dxidos de hierro y pirita en cristales pequefios,

Cuarzo - 6%

Micrita - 30%

Pseudoesparita - 41%

Fésiles (afectados por la recristalizacidn) - 15%

Oxidos de hierro - 3%

Pirita - 2%

Muestra AD-LV-59

Miecrita recristalizada limosa, con fdsiles, éxidos de hierro
Cuarzo - 12%

Micrita - 51%

Microesparita - 20%

Fésiles - 9%

Oxidos de hierro (agrupados preferentemente en zonas que no

coinciden con la estratificacién, ya que son irregulares) - 8%.

Muestra AD-LV-61

Biomicrita recristalizada con limo, Los restos fésiles estan
depositados aparentemente paralelos a la estratificacién (como el
corte no se ha realizado orientado no se puede cenecer con exacti
tud).khydkuhg de hierro que se agrupan en grietas, y se observan—

también pequefios pequefios cristales de pirita dispersos.,
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Cuarzo - 3%

Micrita - 26%
Microesparita - 30%
Fésiles - 35%

Oxidos de hierro - 5%
Pirita - 1%

Muestra AD-LV-62

Biomicrita recristalizada, limosa, con pirit; y 6xidos de -
hierro.

Cuarzo - 10%

Micrita - 8%

Microesparita - 32%

Fésiles - 45%

Oxidos de hierro - 3%

Pirita - 2%
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Muestra AD-LV-64

Cuarzarenita con matriz arcillosa-sericitica, micas: biotita,
y pirita, 6xidos de hierro y materia orgdnica; dispuesta en planos,
que deben ser aproximadamente paralelos a la estratificacidén., El -
cuarzo en contacto con la materia orgdnica, o prdéximo a los planos-
en que se dispone ésta, suele ser de tamafio limo, mientras que en -
el resto de la preparacidn es de tamafio arena muy fina bien calibra
da y con Indices de redondeamiento de 0'3 para el 75% de los granos
y de 25% para el resto,

Cuarzo - 65%

Matriz arcillosa - 28%

Oxidos de hierro - 2%

Materia orgdnica - 3%

Pirita - 1%

Micas - 1%

En conjunto, los tamafios de los granos de cuarzo varfian si -

guiendo una estratificacidn microritmica.,
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Muestra AD-LV-68

Fangolita con matriz sericitica-silicea y pajillas de tipo se

ricita, que son de biotita en ciertas zonas mas ricas en 6xidos de
hierro., El tamaifio del cuarzo oscila entre el limo fino y el grueso,

Cuarzo - 35%

Matriz sericitica - 51%
Micas ~ 8%
Oxidos de hierro -~ 6%

Textura poco uniforme, de aspecto fluidal,

Muestra AD-LV-66

Cuarzarenita con matriz arcillosa. Bien calibrada, con granos

de cuarzo de tamafio arena muy fina o arena fina, Bien redondeados,-
con indices de redondeamiento 0'7 para el 70% de los granos y 0'5 -
para el 30% restantes, con dxidos de hierro y micas. )

Cuarzo - 89%

Matriz arcillosa - 7/

Oxidos de hierro - 3%

Micas - 1%
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Muestra AD-LV-T70,.,-

Es una arenisca: Cuarzarenita, bastante madura, con cemento

de cuarzo, formado en continuidad dptica con los granos. El cali-

brado es bueno, con grano de tamaifio arena media, bien redondeado,

con indices de redondeamiento 0'5 y 0'7.

Hay micas: Biotita y clorita, y o0xidos de hierro.
Cuarzo - 89%

Feldespatoscalcosddicos - 2%
Micas - 3%

Oxidos de hierro - 4%

Matriz sericitica - 2%

Muestra AD=LV=72.-

Argilolita pizarrosa con pequenos lentejones de limonita. -

Presenta estratificacidén microritmica, con pequefias bandas con 1i

Arcilla - 99%

Cuarzo (limo muy fino) - 1%

Muestra AD-LV-73.-

Biomicrita con limo y pirita. Hay una pequefia proporcicn de

I . . > N ’ .
oxidos de hierro y de materia organica.

Cuarzo (limo fino) - 3%
Fésiles - 30%

Micrita - 63%
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Pirita - 2%
Oxidos de hierro - 1%

Materia orgdnica - 1%

Muestra AD=LV=79.-

Parece una roca terrigena, con fragmentos de fésiles resedi-
mentados, y con matriz micritica, con limo. Se ha considerado como
una Calclitita, aunque la carencia absoluta de datos acerca de es-
ta muestra, (columna,posicién estratigrafica etc.) hace que no setra

te de una denominacidn segura.

Cuarzo (limo medio) - 7%

Fragmentos de Rocas Carbonatadas - 42%
Feldespatos potdsicos - 3%

Matriz micritica - 45%

Oxidos de hierro - 2%

Materia orgdnica - 1%

Muestra AD-LV- 81.-

ks una roca carbonatada compuesta en su totalidad por frag--
mentos de Bquinodermos, con matriz micritica recristalizada a mi—-
croesparita.

Fésiles - 87%

Matriz micritica recristalizada 9%

Materia orgdnica - 2%

Oxidos de hierro - 2%

Muestra AD-JS-1024.-

Areniscas Litarenita con matriz arcillosa escasa. Bien cali--
brada, con granos de tamafio arena media, mal redondeados: indices

de 0'5 y 0'3.

’

Cuarzo - 45%
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Feldespato calcosddicos - 3%
Fragmentos de areniscas - 15%
Fragmentos de chert - 25%
Fragmentos de pizarras - 5%
Matriz arcillosa - 3%

Micas - 2%

Oxidos de hierro - 1%

Pirita - 1%

Muestra AD-JdS~1027.-

Biomicrita con limo, recristalizada, con materia organica.
Cuarzo (limo) - 5%

Fésiles - 30%

Micrita - 49%

recristalizacidén (microesparita) - 15%

Materia organica - 1%

Muestra AD=-JdS~1029,~

Litarenita con matriz arcillosa y 6xidos de hierro. 3ien ca-
librada y mal redondeada, con tamafio de grano arena fina e indice

de redondeamiento 0'5.
Cuarzo - 52%
Fragmentos de areniscas - 10%

Fragmentos de chert - 20%

Fragmentos de pizarras - 7%
Matriz arcillosa - 8%

Oxidos de hierro - 2%

Micas - 1%

Muestra Al=JdS=1032.-

Litarenita (Chertarenita),con matriz arcillosa y oxidos de

hierro. Bien calibrada, con granos de tamaiio arena gruesa mal re--
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dondeados, con indices de 0'5.

Cuarzo - 33%

Fragmentos de areniscas - 20%
Fragmentos de pizarras - 10%
Fragmentos de chert - 25%
Matriz arcillosa - 7%

Oxidos de hierro - 5%

Muestra AD-JdS5-1034,-

Caliza totalmente recristalizada a microesparita, con limo.
Cuarzo (limo) - 2%

Microesparita - 98%

Muestra AD-JS-1035,-

Subarcosa con cemento de 6xidos de hierro y micas. Calibrado
bueno, con granos de tamafio arena muy fina. Redondeamiento malo =~
con indices de 0'5 y 0'3,

Cuarzo - 381%

Feldespato potédsico - 10%

Micas - 2%

Oxidos de hierro - 5%

Matriz sericitica - 2%

Muestra AD=JdS5-1036,-

sublitarenita con chert en notable proporcidén, y matriz seri
citica, cemento de cuarzo formado en continuidad déptica con los -
granos. Calibrado medio, con granos de tamano arena gruesa, y re--
dondeamiento medio, con indices de 0'5.

Cuarzo - 65%

Fragmentos de areniscas - 10%

Fragmentos de chert - 15%
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Fragmentos de pizarras - 2%

Matriz sericitica - 8%

Mues tra AD=Jd3=1037 e—

Litarenita feldespatica, con matriz sericitica y micas. Cali
brado bueno, con granos de tamafio arena gruesa, mal redondeados, -

con indices de 0'5,.

Cuarzo - 73%

Feldespatos potdasicos - 5%
Fragmentos de areniscas - 8%
Fragmentos de chert - 10%
Fragmentos de pizarras - 2%

Matriz sericitica.- 2%

Muestra AD-Jd35-1038.-

Subarcosa con matriz sericitica. Calibrado bueno, con gra-—--
nos de tamafio arena media, y redondeamiento malo, con indices de
'3 y 0'5.

Cuarzo - 77%

Feldespato potasico - 10%

Fragmentos de areniscas - 5%

Fragmentos de chert - 2%

Fragmentos de pizarras - 1%

Matriz sericitica - 5%
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ESTUDIC PETROLOGICO DE LAS RCCAS SEDIMENTARIAS DEL TRIASICO
Y CARBONIFERO, CORRESPONDIENTES A LA HOJA 25-05 (VERA DE -
BIDASOA), AL W DEL BIDASOA

B T e T T R N S A T T N T T T T I N O TN RN NI RN W RN T AT I IR

CONSIDERACIONES GENERALES

El estudio petrolédgico de las rocas sedimentarias nueg
treadas en estos términos permite diferenciar rocas de 1ito-
log{a diversa y variada, Riomicritas, micritas arcillosazs, -
limolitas cuarzosas y cuarzoarenitas estédn representadas en
la serie Cretéciea. De la serie Tridsica se han estudedo y -
determinado diversos tipos de areniscas micdceas rojas: Cuar
zoarenitas sublitarenitas y litarenitas.

La serie carbonifera contiene niveles carbonatados re-
presentados por calizas muy recristalizadas; estos niveles -
quedan comprendidos en una sucesidén de materiales detriticos
diversos: Areniscas, limolitas arcillosas y conglomerados =
que han sido notablemente retamorfizados durante la orogenfa
herci{nica, La litologfa de éste heterogéneo y monétono conjun
to de materiales se describe en el correspondiente estudioc -
petroldgico.

SERIE CRETACICA:

Micritas: Son biomicrita y micritas arcillosas sin apenas re
cristalizacidn, Unicamente los fésiles se hallan epige
nizados en egparita., Tienen algin contenido en cuarzo
detr{tico.

Rocas detr{ticas: Se han estudiado muestras de arenisca de -

grano fino a medio y de limolita. Las areniscas, de cg
lores grisdceos son eminentemente cuarzosas, encuadr@g
dose en el grupo de las cuarzoarenitas, Las limolitas
son asi{mismo de naturaleza cuarzosa ccn abundante con-
tenido en micas detr{ticas.

SERIE TRIASICA:;

Se han determinado en ella areniscas rojas micdceas de

grano fino a medio, Pertenecen 21 grupo de las cuarzoareni--
tas, sublitarenitas limoso-arcillosas y litarenitas. En gene
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-ral el contenido en matriz es variable segun los tipos pero
en cualquier caso se trgta de una matriz micédceo-arcillosa,

El cemento es siliceo, de sf{lice crecida secundariamente a -
partir de los granos originales.

Es carécter comin a todas ellas el alto contenido ern -
6xidos y minerales de hierro, formando parte bien de la ma--

o

triz, bien del cemento.

SERIE CARBONIFERA:

Aqui se reseria el cardcter de las rocas carbonatadas -
intercaladas en la potente acumulacibn detr{tice gque supone
el carbon{fero de esta regién. En estas calizas se ha apre--
ciado un grado extremo de recristalizacién posterior a su gé
nesis, como ya se ha 1indicado, probablemente debida a la in
fluencia del metamorfismc regional.

DESCRIPCICN DE LAS MUESTRAS

25-05 - JU = 500

Caliza crema de grano fino.

Descripcién microscépica: Caliza micr{tica con microfd
siles, foramin{feros, epigenizados en esparita. Arcills en--
turbiando la miecrita. Los fésiles superan el 25% del total -
de la ldmina.

Componentes: Calcita microcristalina, calcita recristg
lizada, esparita.

BRiomiecrita arcillosa,.

25=05 « JU = 501

Caliza amarillenta de grano finc,

Descripcidén microscépica: Micrita arcillosa con forami
nf{feros epigenizados en espartia. Se aprecia arcilla que en-
turbia a manchas la transparencia de la micrita. Algin grano
de cuarzo tamaflo limec-fino en porcentaje inferior al 1%4. Los
fésiles suponen el G - 10%,
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Componentes: Calcita microcristalina, calcita reerista
lizada, esparita, cuarzo (subordinadc), arcillea,

Micrita arcillosa con fésiles,

25=05 = JU = 503

Arenisca roja micécea.

Descripcidn microseébpica: Grans tamafio arena media --
(0,06 - 0,2 mm,) cementade por cuarzo secundario y envueltos
en una matriz micdcec-arcillosa. Trama:constituye el 60% de
granos subangulosos de cuarzo: 75%, fragmentos rocosos: 24%,
feldespatos: 1%. Matriz constituye el 15% de minerales micé-
ceos y Sxidos de hierroc., Cemento: constituye el 25% de cuar-
zo secundario crecido a partir de los granos de cuarzo detr{
tico.

Componentes: Cuarzc, cementante y detrftico; fragmen--
tos rocosos: Chert, metacuarcitas, pizarras, netalutitas, -
6xidos de hierro, feldespatos, turmalina, zircdn, micas blan

cas.

Sublitarenita limoso-arcillose,

25=-05 - JU - 504

Arenisca roja micécea.

Descripcidn microscépica: Grano tamafio arena medisz -~
(0,06 = 0,2 mm,) cerentados por cuarzo secundario y envueltos
en una natriz micdceo-arcillosa. Trama: constituye el 607 de
granos subangulosos de cuarzo: 75%, fragmentos rocosos: 24+,
feldespatos: 1%; matriz: constituye el 15% de minerales micg
ceos y 6xidos de hierro., Cemento: constituye el 25% de cuar-
zo secundario crecido a partir de los granos de cuarzo detri

tico.

Componentes: Cuarzo, cementante y detritico; fragren--
tos rocosos: Chert, metacuarcitas, pizarras, metalutitas, -
$xidos de hierro, feldespatos, turmalina, zircén, micas blen

cas.

Sublitarenita lirmosc-arcillossa.

25-05 - JU - 5C5

Arenisca roja.

Descripcidn microscépica: Granocs tamafio arena media --
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(0,08~ 0,2 mm.), de naturaleza eminentemente cuarzosa unicos
por un cemento de cuarzo y por una matriz micdceo-arcillosa,
Trama: constituye el 60% formada por granos redondeados de -
cuarzo: 75%, fragmentos rocosos: 217, feldespatos: 4%, Ma--
triz: constituye el 5%, formada por minerales micédceos tama-
fio limo fino y minerales de la arcilla. Cemento: constituye
el 20% formado por cuarzo crecido a partir de los granos de
cuarzo detritico, en continuidad éptica con ellos. Puede apm
ciarse el 1limite entre cuarzo detr{ticc y cuarzo secundario
cementante por la existencia de una linea limitando el grano
original,marcada por 6xidos de hierro y materia orgénics.

Componentes: Cuarzo, cementante y detritico; feldespa-
tos (subordinado); fragmentos rocosos: Chert, metacuarcitas,
metalutitas, 8xidos de hierro (muy abundantes) turmalins y -
zircén,

Sublitarenita.

25=05 - JU - 506

Arenisca micédcea gris clara y rojiza.

Descripeidn microscépica: Grancs tamafio arena fina a -
media (0,06 -« 0,3 mm.) envueltc en una matriz limoso-arcillo-
sa constituida por micas y cuarzo tamafio limo, Trama: 85% -
formada por granos angulosos de cuarzo: 66%, feldespatos: 7%,
fragmentos rocosos: 25%, mica blanca: 2%, Matriz: 15% consti
tuida por cuarzo tamafio limo y minerales arcillosos y micé--

ceos,

Componentes: Cuarzo, feldespatos, plagioclasas, mosco-
vita (detr{tica) clorita, micas y minerales arcillosos, tur-
malina, zircdn, menas metdlicas, fragmentos de metalutitas,
lutitas, chert y cuarcitas.

Litarenita.

25-05 = JU = 507

Arenisca gris claro,

Tescripecidn microscdpica: Granos de cuarzo tamafio are-
na fina (0,06mm,) cementados por crecimientos secundarios -
del mismo cuarzo y pajuelas diseminadas de nicas blancas. Al

gin frazgmento de metacuarzita,
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Componentes: Cuarzo: 96%, fragmentos de metacuarcita:
3%, otros fragmentos rocosos: 1%, pajuelas de mica, menas me
tdlicas.

Cuarzoarenita de grenc fino.

25=05 - JU - 508

Arenisca fina gris y rojiza.

Descripcidn microscdépica: Granos fundamentalmente de -
cuarzo tamafio de arena media a fina, envueltos en una matriz
cuarzosa micdcea con abundantes menas metdlicas. Escasos -~
fragmentos rocosos de cuarcitas, pizarras y chert. Trama: 70%,
constituida por granos ansulosos de cuarzo y fragmentos de -
cuarcitas y chert. Matriz: 20% constituida por cuarzo tamafic
limo, minerales de la arcilla, micas y 6xidos de hierrc., Ce-
mento: 10%, producido por el crecimiento secundaric del cuar
zo o por éxidos de hierro. Subordinadamente abunda algin car

bonate,

Componentes: Cuarzo, fragmentos de cuarcita y chert, -
micas blancas, minerales de la arcilla, ¢&xidos de hierro,tur
malina, zircdn.

Sublitarenita limoso-arcillosa (waca de cuarzo).

25=5 - JU = 504

Arenisca rojiza.

Descripecién microscédpica: Grancs de cuarzo tamafio are-
na fina, cementados por o6xidos de hierro y envueltos en una
matriz limosa-arcillosa ccmpuesta de minerales micdcecs, -=-
cuarzo tamafio limo y éxidos de hierrc, Los granocs tienen an-
gulosidad moderada y normalmente se encuentran fracturados,
estando cementados estos fragmentos por menas metdlicas., La
trama constituye el 80%, la matriz el 8% y el cemento el 12%.

Componentes: Cuarzo, 6xidos de hierro, fragrmentos de me
tacuarcita y chert, fragmentos de pizarras micas blancas, me-
nas metdlicas, zircén y turmalina,

Cuarzoarenita ferruginosa,
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25-05 - JU - 51C

Arenisca gris clarsa,

Descripecidn microscédpica: Granos de cuarzo tamsiio are-
na media, cerentados por cuarzo secundario. Escascs granogs -
constituidos por fragmentos de rocas, metacuarcitas y chert.

ne

Granos subangulosos a subredondeados. Inexistencia de matriz,

Componentes: Cuarzo: 76%, fragmentos de metacuarcita y
chert: 20%, fragmentcs rocosos diversos: 4%, turmalina, zir--
cén, menas meitdlicas.

Cuarzoarenitsa.

25-05=JU = 511

Limolita pizarrosa gris amarillenta.

nescripcidn microscépica: Lutita cuarzosa y micdcea, -
Grancs tamafio limo medio a fino de cuarze y sbundantes micas
detr{ticas. Escasa fraccidn tamafio arcilla, El cuarzo se en-
cuentra parcialmente triturade y recrecido, la orientacidén -
de las micas es escasa,

Componentes: Cuarzo (muy abundante), mieas blancas, --

clorita detritica (muy abundante), zircdn y turmalins,

Limolita cuasrzossa.

25=05 - JU =517

Caliza gris.

Descripcidn microscédpica: Calcita microcristalina.Cri

e 17

tales menores de 0,003 mm. Se aprecia algun ccntenido de ma
rial arcilloso alineado en pequeflas fracturas y cuarzo tema-
fi0 limo en proporcidn del 1%. Los restos fdsiles (20%) estédn
recristalizados & esparita.

17

Ccmponentes: Calcita nmicrocristalina, esvarita relienan

i
e

do restos fésiles, cuarzo, material arcillosec.

Biomicrita con cuarzo.
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Descripciéh microscépicaf Caliza cristalizada con eris

Caliza gris.

tales de calcita mostrandc maclas polisintéticas de tamafio -
0,6-0,1 mm, La roca aparece totalmente recristalizada con -
abundante materia orgdnica carbonosa. Se advierte la presen-
cia de algunos granos de cuarzc tamafio limo (1%) bastante re
dondeados.

Componentes: Calcita cristalizada en grandes cristales
cuarzo(subordinado), materia carbonosa muy abundante,

Caliza recristalizada a esparita.



