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ANALISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X'DE CATORCE MUESTRAS

DEL PROYECTO SINTESIS GEOLOGICA DEL PIRINEO.

Se ha efectuado andlisis de Roca total por fusién con tetra_
borato de Litio en proporcién (0,5:5,5) y medida de la perla por -

FRX.
No se ha podido medir la muestra 0185 por ser imposible de obtener
una perla fundida con dicha muestra. Hay que sefilalar que la muestra
1212 tiene §Elf§£2§ (Yeso) por lo que la suma los elementos analiq
zados no se aproxima al 100% ya que habria que sumar el contenido
en SO .

4
El Rb y Sr se han medido por pastilla prensada y en la muestra 0185

se ha determinado en esta pastilla el contenido en Fe y Mn que es -

el siguiente:

Fe:t7 100.000 ppm

Mn= 393 ppm

Madrid, 27 de Abril de 1990

El Jefe del Servicio Lab. Generales
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STL.-3874

Resultados de 14 muestras para la obtencidén del conte-
nidos en carbonatos (NLT - 116/72 procedimiento Calcimetro de

Bernard),

Solicitado por GEOLOGIA (Sintesis Geologica del Pirineo
A.Barnolas).

Ref. muestra “ % en carbonatos
0104 10.18
0138 : 36.36
0139 42 .54
0152 57.73
0185 25.09
1009 40.00
1123 0.00
1174 16,36
1212 39.27
1214 71.27
1303 0.75
1706 52.00
1735 9.45
1745 33.09

Madrid 5 de abril de 1990.

Juan Menduiila Fernandez.
JEFE DE LA SECCION DE ENSAYOS DE ROCAS
Y MINERALES INDUSTRIALES.
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ANALIUIO POR FLLOPFSCENLIA DE RAYOS
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ANALISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYDS X

NOMBRE DEL INFORME: SINTESIS PIRINED
NUESTRA {PPHIFE (PPHIAN  (PPM)RB {PPH)SR
0129 23822 2079 14 337
0213 430 49 0 §2
0313 15069 27 16 82
0320 1991 87 0 14
0327 1303 0, 3 16
0414 19 38 0 1
0422 1343 3 0 2
0428 1053 4% 0 &1
0430 157 35 0 )
0439 1199 30 0 98
0441 1341 59 0 194
0444 447 47 0 149
0447 137 n 14 177
0804 2719 82 U 190
1015 4289 83 0 48
1018 2810 104 0 83
1023 133 114 0 b
it 8350 248 10 213
1113 13813 42 18 9
1 12393 147 0 108
1126 2934 60 0 171
130 344 i 0 i1
1133 1612 2% 0 78
1134 1332 47 0 109
1139 828 3 0 134
1133 2144 n 8 213
11 97 L 0 154
1156 1249 43 0 192
1139 1254 M) 0 288 |
1162 1044 30 0 207
1143 123 3l 0 189
1143 463 2 0 138
1228 2886 85 0 230
1233 L[.1Y: 104 0 46
1313 840 R 0 L
318 . 2173 48 0 382
1320 93l n 0 80 '
1322 54 0 ! 134 IKSTITITS TEGISLOSIS0
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1331 904 2 0 139 i
1334 903 3 0 138 GENTRO 0f
EL LINITE DE DETECCION PARA EL RB ES DE 5 PPX LBSRATORIS ¥ EiSatls




3
.* Instituto Tecnoldgico
‘s GeoMinero de Espana

STL.-3875

Resultados de 37 muestras para la obtencién del conte-
nidos en carbonatos (NLT - 116/72 procedimiento Calcimetro de

Bernard).

Solicitado por GEOLOGIA (Sintesis Geologica del Pirineo
A.Barnolas).

Ref. m. % carb. ” Ref. m, % carb,
0134 72.72 0137 34.23
0140 89.09 0142 90,56
0143 82.90 0145 75,27
0150 88.67 0156 87.27
0164 75.63 0167 93.45
0188 72.00 0191 82.26
0220 61.09 0222 62.18
0460 84,00 1502 72.36
1601 75.27 1704 68.36
1712 72.72 1715 72.00
1718 76.36 1725 70.90
1726 71.27 1730 46.41
1736 94 .71 1738 78.18
1750 93.20 1752 94,54
1756 79.62 1760 80,00
1763 93.45 1765 87.92
1768 95.09 1774 83.39
1777 58.18 1782 90.50
1785 82.54

Madrid 5 de Abril de 1990,

b
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Juan Menduifia Fernandez.

JEFE DE LA SECCION DE ENSAYOS DE ROCAS
Y MINERALES INDUSTRIALES,

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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MUESTRA Es Ma Rb S5
1730 2665 78 0 68
1736 5902 133 3 146
1738 6855 151 10 225
1750 : 1057 44 2 155
1752 907 40 0 144
1756 625 28 0] 129
1760 816 40 0 135
1763 1378 74 0 327
1765 - 1497 48 2 99
1768 793 47 0 140
1774 1549 60 6 78
1777 876 55 4 45
1782 1250 41 7 125
1785 1851 66 6 64

Madrid 22 de Mayo de 1990
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ANALISIS DE 37 MUESTRAS ENVIADAS POR EL SERVICIO DE GEOLO

GIA (ANTONIO BARNOLAS) CORRESPONDIENTES A SINTESIS GEOLO_

GICA DEL PIRINEO. _

IR £e Mo Rb Sr
0134 19287 584 12 420
0137 < 20000 1170 21 588
0140 10886 199 0 726
0142 £ 20000 227 4 682
0143 3387 215 9 338
0185 1166 42 0 57
0146 15946 149 17 67
0150 3722 82 6 174
0156 3547 68 3 147
0167 1347 52 0 192
0188 £ 20000 968 11 198
0191 8489 292 7 201
0220 13075 263 18 81
0222 13605 145 13 81
0460 529 25 0 31
1502 3800 125 9 101
1601 3485 101 9 167
1704 9897 224 9 214
1712 1352 41 3 39
1715 738 42 0 39
1718 2651 78 9 52
1725 37680 87 4 60
1726 1069 48 2 53
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