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Clasificacion: Caliche masivo.

Otros componentes: Los cuarzos son de dos tipos,
monocristalinos y policristalinos metamérficos (“streched,
subgranos...) estos aparecen fracturados y separados por el mosaico
calcitico debido a un crecimiento desplazante de los cristales.

La arcilla presente presenta fabrica birrefringente. También aparece paligorskita.

Textura general: El mosaico fino aparece de modo homogéneo
por toda la lamina, presenta zonas con coloracion rojiza- amarillenta
que puede ser el reflejo del material original.

El mosaico grueso aparece en forma de bandas con cristales
tabulares en forma de empalizada.

Diagénesis: El sedimento original se ha calcificado transformandose enun
carbonato secundario (caliche), probablemente relacionado con la formacion de
un suelo, como asi parece reflejarlo la fabrica birrefringente.
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Clasificacion: Caliche joven o inmaduro desarrollado sobre facies lutiticas
con granos de cuarzo dispersos.

Otros componentes: El material relicto (sin calcificar) es arcilloso con granos
de cuarzo de tamano limo diseminados. Los granos poseen una envuelta calcitica.

La paligorskita que sustituye a la arcilla original (posiblemente esmectita) esta
siendo reemplazada por el mosaico calcitico.

Porosidad: Muy marcada de tipo “channel” y por agrietamiento reticular de
tamano centimétrico y anchura de grieta milimétrica.

Textura general: El mosaico esparitico tiene cristales
equidimensionales y tabulares dispuestos a modo de empalizada con
un tamafio aproximado de 300 — 1200 micras, aparece relienando principalmente
:ca red de grietas de forma que engloba relictos de material original. El mosaico
ino
aparece de modo irregular por la muestra. El sedimento original (sin calcificar),
presenta estructuras “channel” producidas por la bioturbacién de raices. Esta
matriz arcillosa muestra fabrica birrefringente de tipo “Skelsepic” ademas se
puede apreciar hidromorfismo y un enrejado carbonatado.

Diagénesis: El sedimento arcilloso original ha sufrido una edafizacion que
da lugar al moteado hidromérfico y a la transformacién de la fabrica arcillosa
inicial en otra birrefringente. Bien al tiempo o bien mas tarde se produce la
formacién de paligorskita, y por ultimo tiene lugar la calcitizacion a partir de la
red de grietas.
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Clasificacion: Caliche masivo.

Otros componentes: Hay cuarzo con sintomas de corrosion.

Textura general: Se observa un mosaico micritico y otro microesparitico que
aparecen distribuidos por toda la lamina. Estos mosaicos pueden formar agregados
con formas peloidales que parecen ser reflejo de estructuras edaficas.

El mosaico esparitico aparece rellenando huecos.

Los cristales de dolomita son rémbicos y presentan un nucleo oscuro,
posiblemente haya existido dedolomitizacion.

Diagénesis: Ademas de la transformacion de un sedimento original, la roca
ha sufrido dolomitizacién y posteriormente una dedolomitizacion.
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Clasificacion: Caliche joven o inmaduro sobreimpuesto a facies lutiticas con
granos de cuarzo dispersos.

Otros componentes: El cuarzo es monocristalino y policristalino
(metamorfico), estos granos aparecen rotos por el crecimiento
desplazante de la calcita, ademas presentan rasgos de corrosién.
Aparece paligorskita acompafiando al mosaico calcitico.

La paligorskita que sustituye a la arcilla original (posible illita). Ambas han sido
parcialmente reemplazadas por el mosaico calcitico.

Porosidad: Abundante de tipo “channel” debida a pequefias raices que
aprovechan la existencia previa de una red centimétrica de grietas milimétricas;
estas ultimas se deben a procesos de desecacion.

Textura general: Se reconocen dominios de paligorskita relacionados con la
porosidad de tipo “channel”. El mosaico calcitico grueso esta formado por cristales
tabulares dispuestos en ocasiones a modo de empalizada en torno a los relictos
rojizos de material arcilloso original (principalmente listones de illita). Un mosaico
de tamafio fino separa los mosaicos gruesos de esparita.

Diagénesis: El moteado hidromorfico indica la asociacion de esta facies a
llanuras periodicamente inundadas. Posteriormente y/o al mismo tiempo se produce
la precipitacidon de paligorskita y la subsiguiente calcitizacién.
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