IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-0301.
e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: MEO0301.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40kV.

- Radiacion ka de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 26 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

e CUARZO: 37%

o FELDESPATO: 3%

o FILOSILICATOS: 56 %
e CALCITA: 4%

e DOLOMITA: 0%

FRACCION MENOR DE 2 MICRAS:

o ESMECTITAS: 17 %
o [LLITA: 70 %.

o CAOLINITA: 13 %
e CLORITA: 0%

OBSERVACIONES:

e Esmectitas de baja cristalinidad.
o [llita.

e Paligorskita.
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-0801.

e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: ME0801.

e CONDICIONES DE TRABAJO:
- 30mA.; 40k V.
- Radiacion ko de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 20 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

e CUARZO: 89 %

o FELDESPATO: 5%

e FILOSILICATOS: 6 %
o CALCITA: 0%

e DOLOMITA: 0%

OBSERVACIONES:

e Illita.
e Caolinita.

e Paligorskita (?).
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-0802.
e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: ME0802.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40kV.

- Radiacién ko de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 20 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

o CUARZO: 73 %

o FELDESPATO: 6 %

o FILOSILICATOS: 21 %
o CALCITA: 0%

e DOLOMITA: 0%

OBSERVACIONES:
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-0804.
e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: ME0804.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40kV.

- Radiacién ko de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 26 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

e CUARZO: 45 %

e FELDESPATO: 7%

o FILOSILICATOS: 48 %
o CALCITA: 0%

e DOLOMITA: 0%

FRACCION MENOR DE 2 MICRAS:

o ESMECTITAS: 65 %
e JLLITA: 27 %.

e CAOLINITA: 8 %

e CLORITA: TRAZAS.

OBSERVACIONES:
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-0901.
e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: ME0901.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40kV.

- Radiacién ka de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 20 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

e CUARZO: 97 %

e FELDESPATO: 1%

o FILOSILICATOS: 1 %
o CALCITA: 0%

e DOLOMITA: 0%

OBSERVACIONES:
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-0902.
e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: ME0902.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40kV.

- Radiacién ko de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 26 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

e CUARZO: 68 %

e FELDESPATO: 1%

o FILOSILICATOS: 30 %
e CALCITA: 1%

e DOLOMITA: 0 %

OBSERVACIONES:

o Paligorskita.
e [Illita.
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-0903.
e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: ME0903.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40kV.

- Radiacion ka de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 260 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

o CUARZO: 30 %

e FELDESPATO: 2%

e FILOSILICATOS: 46 %
o CALCITA: 22 %

e DOLOMITA: 0%

OBSERVACIONES:

e Paligorskita.

e Esmectita (?).
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-0904.
e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: ME0904.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40kV.

- Radiacién ko de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 20 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

e CUARZO: 98 %

o FELDESPATO: 2%

e FILOSILICATOS: 0%
o CALCITA: 0%

e DOLOMITA: 0%

OBSERVACIONES:
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-09035.
e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: ME0905.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40kV.

- Radiacion ko de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 20 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

o CUARZO: 6 %

e FELDESPATO: 0%

e FILOSILICATOS: 13 %
o CALCITA: 81 %

e DOLOMITA: 0%

OBSERVACIONES:

e Paligorskita.
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IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-1001.
e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: ME1001.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40kV.

- Radiacién ka de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 26 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

e CUARZO: 24 %

e FELDESPATO: 2%

e FILOSILICATOS: 64 %
o CALCITA: 10%

o DOLOMITA: 0%

OBSERVACIONES:

o [Illita.
e Paligorskita.
e Clorita.

o Esmectita (?).




14-Nou-198@ 18 :44

Scale

Z-Theta -

1y)
T T 1]
. x
| ObS T - -0
[ 1D
— Tp)
91a° T - | ©
— 0
n
- _I4
971'Z - i
| ©
— 6LZZ = T
756 7 - i
S6b°Z - :
3 N
i 895" Z s m
, | ®
LZB°E - m
ger €= I
gEE E - i
paa" 61TS% s3unog

WL ' 1.5406A0)

SS'P .050dg,

1.5s,

A NME1881 .RAW RUEDA ME-1881 (CT:



IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-16-1201.
e NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: ME1201.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40k V.

- Radiacién ka. de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 20 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

o CUARZO: 58 %

o FELDESPATO: 3%

o FILOSILICATOS: 39 %
e CALCITA: 0%

e DOLOMITA: 0%

OBSERVACIONES:

o [llita.
e Paligorskita (?).
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