IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:

e NOMBRE DE LA MUESTRA: EP-HE-15-18-0502.
o NOMBRE DEL FICHERO DE DIFRACCION: HE0502.
e CONDICIONES DE TRABAJO:

- 30mA.; 40kV.

- Radiacion ka de cobre y monocromador de grafito.

- 2° de 26 por minuto.

SEMICUANTIFICACION DE ROCA TOTAL:

o CUARZO: 4%

e FELDESPATO POTASICO: 6 %
e FILOSILICATOS: 25%

e CALCITA: 53 %.

e YESO:10 %

OBSERVACIONES:
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