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EQU IVALENC/A DE  LAS MUSTTRAS
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Referencia %510
34IGJF 9050 69,43
34IGJF 9064 69,78
34IGJF 9092 66,51

Rb
P.P. 209
P.P 230
P.P 167

ANALISIS DE TRES MUESTRAS PRESENTADAS POR GEOLOGIA,PERTENECIENTES

A BATOLITOS. -~

Sr

146

179

315

%Fe O %Cal
2 3
3,010 1,895
2,653 1,662
3,378 2,837
Zr %L1
192 0,01
176 0,02
105 0,02

%T1i0 %Mn 0

0,421 0,041

0,430 0,045

0,475 0,051

3n L}
5 ¢ 10
<5 £ 10
6 Z 10

%K

4,883

4,072

3,685

%Mg0

0,698

0,839

2,047

Madrdd, 22 de Enero de 1990
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ANALISIS DE TRES MUESTRAS PRESENTADAS POR G-EOLOGIA;PERTENECIENTES

A BATOLITOS.

Muestra 40 i Ba ¥ Zn, NI Cu Co & BB Mo B Ee i3
JF-9050 6 19 414 49 42 19 2 6 168 48 <2 15 3 1032
JF-9064 8 9 598 24 56 2 4 6 108 27 <2 4 5 946
JF-9092 6 16 381 21 47 - 1 11 124 25 £ 2 2 7 643

Madrid, 2 de Febrero de 1990




