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ANALISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYDS X
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| ANALISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X ]
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MUESTRA | Rrb Sr Zr Sn w ®Li | %P0
lJF—9249 299 81 164 15 £ 10 0,02| 0,11
JF-9250 | 299 80 156 12 £ 10 0,02| 0,11
JF—92‘51 316 91 127 9 £ 10 O‘,.OI' 0,10 .
JF-9259 184 221 190 | 5 <10 |<o0,01]| 0,15
JF-9260 | 217 200 170 |« 5 <10 0,01 D,14
JF-9261 | 503 10 39 21 £ 10 0,01 0,32
JF-9262 | 530 19 238 20 <19 - 0,01 | 0,45
JF-9263 | 310 72 126 9 Z10  |zo0,01 0,26
JF-9264 | 168 417 178 <5 £10 0,01 | 0,26
| JF-9265 170 430 143 |z 5 210 0,01 0,26
JF-9266 168 383 134 4‘_5 <10 K 0,01 | 0,23
JF-9267 179 - 263 184 <5 £ 10 o,oi‘ 0,15
JF-9268 | 3294 73 131 il 7 <10 0,01 | 0,27
JF-9269 |270 129 140 6 <10 .| 0,02 | 0,29
JF-9270 |586 9 39 35 10 0,02 | 0,41
JF-9271 |369 14 20 12 £ 10 £ 0,01 0,29
JF-9272 |593 12 44 100 . £10 0,03 | 0,39
OBSERVACIONES: - EL JEFE DE LABORATORIO®
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MUESTRA Rb Sr Zr Sn W %L 1 %on5
JF-9273 223 169 162 <5 <10 0,01 0,17
JF-9274 568 17 36 31 Z10 0,02 0,38
OBSERVACIONES:
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ANALISIS DE OCHO MUESTRAS CORRESPONDIENTES A BATOLITOS LOS PEDROCHES

MUESTRAS Nb Y_ Ba _v_ in Ni Cu Co Cr Pb Mo _B_
JF-9249 <10 26 201 . 4 52 4 3 4 121 28 £4 12
JF-9250 " 24 40 4 48 1 2 3 135 -~ <4 5
JF-9251 " 13 248 5 51 1 4 3 117 25 ¢4 8
JF—9259 " 11 684 13 58 5 | 2 5 106 23 9 9
JF-9260 " 10 497 13 58 4 2 4 106 9 10 7
JF-9261 o 4 5 - 63 2 ( 2 103 19 < 4 11
JF-9263 - 3 11 s 16 3 5 1 90 15 < 4 10
JF-9263 g 11 177 5 33 1 6 2 82 8 < 4 6

Madrid, 29 de Mayo de 1989

E1l1 Jefe de Laboratorio
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ANALISIS DE 11 MUESTRAS CORRESPONDIEETES A LOS PEDROCHES

MUESTRA No X Ea £ zn NI Cu Co Cr a2 Mo ] e
JF-9264 < 10 10 785 35 40 26 12 9 141 31 5 14 5
9265 ; u 11 ,616 43 45 31 6 8 161 40 - 10 6
9266 i 13 496 39 39 25 6 9 131 34 4 18 6
8267 " 11 625 16 57 -14 4 4 107 23 5 7 5
92638 " 1% 316 .9 6% 11 12 3. 129 29 9 'iz 4
9269 " 8 456 12 aI5 16 4 3 = 124 21 XL 4 8 3
9270' " 3 18 .2 49 15 31 1 145 19 £ 4 11 1
9271 . 2 9 3 16 14 5 1 137 26 < 4 19 1
9272 " 4 24 3 38 10 11 - 134 16 £ 4 17 1
9273 " 10 501 13 50 5 4 4 110 23 < 4 11 5
9274 " 3 20 1 26 6 4 - 103 17 £ 4 42 2

Madrid, 31 de Mayo de 1989



