MAGNA DE FUERTEVENTURA HOJA DE IL.AS PLAYAS
1104 \V

ANALISIS QUIMICOS

Muestra BM-3148 AG-1247

sio 49.63 42.14
A12 3 16.56 9.62
Fe 03 9.75 13.19
Fe

Mgo 4.15 14.31
Cao 8.21 11.15
Na,0 4.12 2.84
Ko 2.35 .89
Mno .19 .18
Tioz 2.79 3.86
P205 .74 .63
H,0 1.50 1.23
)

Ba 460 330
Ce 15 61
Co

Cr

Cs

Cu

Ga

La 40 47
Li

Nb

Ni

Pb

Rb 44 19
Sr 778 580
Th

v

Y 40 25
Zn

Zr 390 305



